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Mekaniska Egenskaper parameter varde enhet norm anmdrkning
Draghallfasthet Smm/min 113 MPa DIN EN ISO 527-2 (1) For tensile test: specimen
Elasticitetsmodul (dragprov) 1mm/min 6300 MPa DIN EN ISO 527-2 1) E’é‘)’esg,gcimen 10x10x10mm
Brottforlangning 5mm/min 5 % DIN EN ISO 527-2 (S?)LE‘E 4(';:‘[?{"'3’0‘:’;“8:25’:5;‘”_
Kompressionsstyrka 1% 1 2% 1 5% 29/52/120 MPa EN ISO 604 2)
5mm/min, 10 N
slagstyrka (charpy) max. 7,5J 52 kJ/m? DIN EN ISO 179-1eU 3)
Shore hardhet D 90 DIN EN ISO 868
Vidrmeledningsférmaga parameter vérde enhet norm anmdrkning
Glasbévergangstemperatur 147 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Found in public sources.
Smalt temperatur 301 °C DIN EN IS0 11357 Indivdual tosiing regarding
Service temperatur short term 300 °C 2) f‘ngpr:'gaatt('f;;.c"”d"‘ons s
Service temperatur long term 260 °C
termisk expansion 23-60°C, long. 4 10° K1 DIN EN ISO 11359-1;2
termisk expansion 23-100°C, long. 4 107 K DIN EN ISO 11359-1;2
termisk expansion 100-150°C, long. 5 10° K1 DIN EN ISO 11359-1;2
Specifik varme 1.0 JI(g*K) 1SO 22007-4:2008
Véarmeledningsférmaga 0.35 W/(K*m) 1SO 22007-4:2008
Elektriska egenskaper parameter varde enhet norm anmdrkning
Specifikt ytmotstand 101 Q - (1) Specimen in 1mm thickness
Specifik volymr esistans 1014 Q*cm -
Dielektrisk styrka 23°C, 50% r.h. 36 kV/mm 1SO 60243-1 1)
Ovriga egenskaper parameter vérde enhet norm anmdrkning
Vatten absorption 24h / 96h (23°C) 0.02/ % DIN EN ISO 62 1) (1) @ ca. 50mm, h=13mm
0.03 (2) + good resistance
(3) - poor resistance
Motstand mot varmvatten / baser + - 2) (4) Corresponding means no
Motstandskraft forvittring - - 3) :insftci)r:?n::i g#ggl:f‘g:gﬁgfhe
Brandklassning (UL94) corresponding to VO DIN IEC 60695-11-10; 4) from resin, stock shape or

estimation. Individual testing

+ TECAPEEK products may be based on Victrex® PEEK or Solvay KetaSpire® polymer

regarding application
conditions is mandatory.

Var information och uttalanden aterspeglar var nuvarande kunskap och ska informera om vara produkter och deras tillampningar. De garanterar inte eller garanterar kemiskt
motstand, produktkvalitet och deras séljbarhet pa ett juridiskt bindande satt. Vara produkter ar inte definierade foér anvandning i medicinska eller tandimplantat. Befintliga
kommersiella patent maste observeras. Motsvarande varden och information &r inga minimi- eller maximivarden, men riktvéarden som kan anvandas framst for jamforelseandamal for
materialval. Dessa varden ligger inom det normala toleransomradet for produktegenskaper och representerar inte garanterade egenskapsvarden. Darfor ska de inte anvandas for
specifikation. Om inte annat noterades bestdmdes dessa varden genom test vid referensdimensioner (typiskt stavar med diameter 40-60 mm enligt DIN EN 15860) pa extruderad

och maskinbearbetad prov
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