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TECASINT 1011 natural - potwyroby (prety, ptyty, rury)
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Wrasciwosci mechaniczne parametr wartos¢ Jjednostka norma komentarz
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 50 mm/min 116 MPa DIN EN ISO 527-1 g; 22
Modut elastycznosci (préba 1 mm/min 3600 MPa DIN EN ISO 527-1
zrywania)
Wydtuzenie przy zerwaniu 50 mm/min 3.8 % DIN EN ISO 527-1
Wtrzymatos$¢ na zginanie 10 mm/min 170 MPa DIN EN ISO 178
Modut elastycznosci (préba 2 mm/min 3450 MPa DIN EN ISO 178
zginania)
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10 mm/min 450 MPa EN ISO 604
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10mm/min, 10% 190 MPa ENISO 604
kompresji
Wspétczynnik sprezystosci 1 mm/min 3647 MPa EN ISO 604
objetosciowej
Naprezenie Sciskajace przy 10 mm/min 45 % EN ISO 604
ztamaniu
Udarnos¢ (Charpy) max 7.5 J 75.8 kJ/m? DIN EN ISO 179-1 1)
Udarno$¢ z karbem (Charpy) max 7.5 J 5 kJ/m? DIN EN ISO 179-1 2)
Twardo$¢ Shore'a Shore D 0 DIN EN ISO 868
Wiasciwosci termiczne parametr wartos¢ Jjednostka norma komentarz
Temperatura zeszklenia 383 °C - 1) (1) DMA, maksymalny
wspdtczynnik stratnosci tan d
Temperatura odksztatcenia 1.85 MPa 368 °C DIN 53 461 (2) Rozszerzalnosc termiczna
cieplnego 08 XY/Z o )
e - - ! (3) Rozszerzalnos¢ termiczna
Rozszerzalnos¢ termiczna 50-200°C 4.3/4.3 10° K DIN 53 752 2) 0$ XY/Z
Rozszerzalnos¢ termiczna 200-300°C 53/53 10°K ' DIN53752 3)
Pojemnos¢ cieplna wiasciwa 1.04 JI(g*K) -
Przewodnos¢ termiczna 40°C 0.22 WI/(K*m) 1SO 8302
Wiasciwosci elektryczne parametr wartos¢ Jjednostka norma komentarz
Rezystywno$¢ powierzchniowa 23°C >10™ Q DIN IEC 60093
Rezystywnosé skrona 23°C >10'° Q*cm DIN IEC 60093
Wytrzymatos¢ elektryczna 23°C > 35 KVmm ! 1SO 60243-1
Wspétczynnik stratnosci 50 Hz 2.2%107? DIN 53483-1
dielektrycznej
Wspdtczynnik stratnosci 1kHz 2510 DIN 53483-1
dielektrycznej
Wspoétczynnik stratnosci 1 MHz 1,510 DIN 53483-1
dielektrycznej
Stata dielektryczna 50 Hz 3.8 DIN 53483-1
Stata dielektryczna 1kHz 3.9 DIN 53483-1
Stata dielektryczna 1 MHz 3.7 DIN 53483-1
Inne wilasciwosci parametr wartos¢ Jjednostka norma komentarz
Wochtanianie wody 24 h w wodzie, 23°C 1.3 % DIN EN ISO 62 (1) ‘Odpowiednik’ oznacza brak
pozycji na liscie UL (Yellow
Wochtanianie wody 24 h w wodzie, 80°C 3.8 % DIN EN ISO 62 Card). Informacja moze
N o pochodzi¢ z surowca,
Odgazowywanie w wysokiej passed ECSS-Q-70-02 péhwyrobu lub oceny i nie moze
prozni by¢ uzywana bez
e indywidualnych testow na
Palnos¢ (UL94) odpowiednik VO DIN IEC 60695-11-10; 1) wzglad na rézne warunki

uzytkowania.

* Seria TECASINT 1000 wykazuje znaczng absorpcje wody. Elementy musza by¢ wstepnle wysuszone przed szybkim podgrzaniem do temperatury powyzej
200 °C (proces suszenia: 2 godziny na 3 mm grubosci $cianki w temperaturze 150 °C).

Nasze informacje i dane odzwierciedlaja obecny stan naszej wiedzy i majg na celu poinformowanie o naszych produktach i ich zastosowaniach. Nie zapewniaja one ani nie
gwarantuja w prawnie wiazacy sposéb odpornosci chemicznej, jakosci produktu i mozliwosci ich zbycia. Nasze produkty nie sa przeznaczone do stosowania jako implanty. Nalezy
zwréci¢ uwage na istniejace patenty handlowe. Podane dane i informacje nie sa wartosciami minimalnymi ani maksymalnymi, ale wskazéwka, ktéra moze stuzy¢ gtéwnie dla celéw
poréwnawczych przy wyborze materiatu. Wartosci mieszczg sig¢ w normalnym zakresie tolerancji produktu i nie stanowia gwarancji wiasciwosci. Stad nie moga by¢ uzyte dla

kacji okreslonego Jezeli nie jest to inaczej zaznaczone, podane wartosci sg okreslone na podstawie badan na referencyjnych srednicach i obrabianych
probkach Poniewaz wiasciwosci zalezq od wymiarow potwyrobu i orientacji komponentoéw (zwlaszcza w typach wzmocnionych), materiat nie moze by¢ uzywany bez odrgbnego
badania przy indywidualnych warunkach Karty materialowe podlegaja okresowemu przegladowi. Najbardziej aktualne wersje mozna znalezé na stronie internetowej
www.ensingerplastics.com Zmiany techniczne zastrzezone.
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