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TECAFORM AH EF natural - Yari Mamul

Kimyasal Tanim
POM-C (Poliasetal (Kopolimer))

Hedef Sektorler
» makine muhendisligi
» otomotiv sektori

Temel ozellikler

» biyobazli/biyokutle dengeli ham
maddelerden optimize edilmis PCF ile

Renk N

b:,;z opak » ylksek mukavemet » Ugak ve havacilik teknolojisi
4 P » temizlik kimyasallarin dayanim » elektronik

Yogunluk » yuksek tokluk » gida teknolojisi

1.41 g/cm3 + ok iyi elektriksel yalitim » petrol ve gas sektdri

By teknik bilgi formu sadece gelistirme amaciyla olu;;turﬁIyﬁﬁlflr,egrggﬁlgil%dirme olmadan degerler degistirilebilir. Bu Grliiniin ticarilegsmesini garanti edilemez.
» iyi kayma ve asinma ozellikleri

» Zor baglanir

Mekanik ozellikler parametre deger birim norm yorum
Cekme mukavemeti 50mm/min 67 MPa DIN EN ISO 527-2 (1) For tensile test: specimen
N t 1b
Elastikiyet modiilii (cekme testi) 1mm/min 2800 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (é‘))ior flexural test: support
: : . span 64mm, norm specimen.
Akma mukavemeti 50mm/min 67 MPa DIN EN 1SO 527-2 (3) Specimen 10x10x10mm
Akma uzamasi 50mm/min 9 % DIN EN ISO 527-2 (4) Specimen 10x10x50mm,
- modulus range between 0.5
Kopmadaki uzama 50mm/min 32 % DIN EN ISO 527-2 and 1% compression.

o N X 5) For Ch test: rt
Egilme mukavemeti 2mm/min, 10 N 91 MPa DINENISO 178 2) (sp)eln06r4mr?1|:pr¥orer: s;ggi’r)r?en.
Egilme modlii (egilme testi) 2mm/min, 10 N 2600 MPa DIN EN ISO 178 n-b. = not broken
Sikistirma kuvveti 1% 1 2% / 5% 20/35/68 MPa EN ISO 604 3)

5mm/min, 10 N
Sikistirma moduld 5mm/min, 10 N 2300 MPa EN ISO 604 4)
Darbe dayanimi (Charpy) max. 7,5J n.b. kJ/m? DIN EN ISO 179-1eU 5)
Centikli darbe dayanimi (Charpy) max. 7,5J 8 kJ/m? DIN EN ISO 179-1eA
Shore sertlik D 82 DIN EN ISO 868
Termal ozellikler parametre deger birim norm yorum
Camsi gegis sicakligi -60 °C DIN EN ISO 11357 1) (1) Found in public sources.
2) Found in public sources.
Erime s\cakha 166 e DIN EN IS0 11357 Indivlualtosing regarcing
Calisma sicakhigi short term 140 °C 2) fngpr:'g:tlg;_c""d'“o"s s
Calisma sicakligi long term 100 °C
Termal genlesme (CLTE) 23-60°C, long. 13 10° K1 DIN EN ISO 11359-1;2
Termal genlesme (CLTE) 23-100°C, long. 14 10° K" DINENISO 11359-1;2
Ozgill 1s1 1.4 JI(g*K) 1SO 22007-4:2008
Termal iletkenlik 0.39 WI/(K*m) 1SO 22007-4:2008
Elektriksel 6zellikler parametre deger birim norm yorum
yuzeysel direng Silver electrode, 23°C, 101 Q - 1) (1) Specimen in 20mm
12% r.h. thickness ) )
hacimsel direng Silver electrode, 23°C. 1013 O*om K (2) Specimen in 1mm thickness
12% r.h.
Dielektrik mukavemeti 23°C, 50% r.h. 49 kV/mm 1SO 60243-1 2)
Karsilatirmali atlama indeksi Platin electrode, 23°C, 600 \Y DIN EN 60112
(CTI) 50% r.h., solvent A
Diger ozellikler parametre deger birim norm yorum
Share of sustainable raw 96 % - 1) (1) Sustainable can mean:
material biobased, reprocessed or other
N renewable sources.
Nem emilimi 24h / 96h (23°C) 0.05/01 % DIN EN ISO 62 2) (2) @ ca. 50mm, h=13mm
Sicak suya/bazlara dayanim (+) - 3) gi; f:))()'l)T'rt:gisrgsr:zfnce
- - 4 (5) Corresponding means no
Hava kosullarina dayanimi ) listing at UL (yellow card). The
Alevlenebilirlik (UL94) corresponding to HB DIN IEC 60695-11-10; 5) information might be taken

from resin, stock shape or
estimation. Individual testing
regarding application
conditions is mandatory.

Paylastigimiz bilgilerimiz ve beyanlarimiz, mevcut bilgimizi ve tecriibemizi yansitir ve Grlinlerimiz ve uygulamalari hakkinda bilgi verir. Kimyasal dayanimi, driinlerin kalitesini ve
satilabilirliklerini yasal olarak baglayici bir sekilde garanti etmezler. Urlinlerimiz medikal veya dental implantlarda kullanim igin tanimlanmis degildir. Mevcut ticari patentlere dikkat
edilmelidir. Karsilik gelen degerler ve bilgiler minimum veya maksimum deger degildir, ancak oncelikli olarak malzeme seciminde karsilastirma amaciyla kullanilabilecek kilavuz
degerlerdir. Bu degerler, Uriin 6zelliklerinin normal tolerans araligi igindedir ve garantili 6zellik degerlerini temsil etmez. Bu nedenle sartname amagclari icin kullaniimayacaktir. Aksi
belirtilmedigi strece, bu degerler ekstriide edilmis ve islenmis numune (izerinde referans boyutlarinda (tipik olarak DIN EN 15860 a gore ¢api 40-60 mm olan ¢ubuklar) yapilan
testlerle belirlendi. Ozellikler yari mamul Uriinlerin boyutlarina ve bilesen icerisindeki yonelime (6zellikle giclendirilmis siniflarda) bagl oldugundan, malzeme, 6zel kosullar altinda
ayri bir test yapiilmadan kullanilamaz. Uygulama igin Urlinlerin kalitesinden ve uygunlugundan yalnizca musteri sorumludur ve kullanimdan 6nce kullanim ve iglemeyi test etmek
zorundadir. Veri sayfasi degerleri periyodik incelemeye tabidir, en son glincelleme www.ensingerplastics.com adresinde bulunabilir. Teknik degisiklik hakki sakhdir.
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